
. , S I M E C  I N  T E R N A T I O N A L  1 S.A. D E  C.V. . 
CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

DATOS GENERALES: 

FECHA/HOWL: 14/10/10 13:42:24 

CLIEWE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE 

PEDIDO: 004001 CONTRATO:9116 REMISION: 017132-2 

PRODUCTO: ANGULO 2X3/16" 50.8X4.76MM GRAOO DE ACERO ASTM A36/A36M-94 

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6194 EVBARQUE: MA. DE LQURDES MARIN 

PESO TEORICO(KG/NC) : 3.631 LONGITUD (Mts) 6.10 TERMINADO: 

ANALISIS QUIMICOS: 

COLADA % P  % S  %Sn % C  % C u  % M 0  %Si %Ni %Cr % V  % M n  % N b  

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS: 

LIMITE ESFUERZO 
COLADA ELASTICO M I M O  ALARGAMIEhTO 

( ~ ~ $ 1 1 ~ 2 )  (LB/IN2) (2") 
.............................................................................................................. 
478276 48,331 69,685 27 
478279 52,840 75,058 26 

ATAWS DE LA COLADA 

COLADA 

478276 SKJO1680 


